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ISOFLEX-PU 500 THIXO

Jednoslozkova tixotropni polyuretanova tekuta hydroizolacni membrana pro
svislé, zakrivené a Sikmé povrchy

POPIS

ISOFLEX-PU 500 THIXO je jednoslozkova tixotropni polyuretanova tekutd hydroizolacni membrana pro
svislé, zakfivené a Sikmé plochy.

ISOFLEX-PU 500 THIXO je zaloZen na elastomernich hydrofobnich polyuretanovych pryskyficich s
vynikajici mechanickou, chemickou, tepelnou a povétrnostni odolnosti. Diky své tixotropii se snadno
aplikuje na svislé, zakfivené a Sikmé povrchy. Vyrobek ma navic tyto vlastnosti:

e Tvofi souvislou, pruznou, vodotésnou a paropropustnou membranu beze $vi a spoju

e Vyznacuje se vynikajici prilnavosti k rliznym podkladim, jako je beton, cementové malty, kov,
drevo a vétsina hydroizolacnich folii

e Pouzitelnost i na nepravidelné podklady

OBLASTI POUZITI
ISOFLEX-PU 500 THIXO je vhodny pro hydroizolaci:

e Sikmych stiech, plochych stfech a balkond jako exponovana hydroizolaéni membréna

e Sadrokartonovych a cementovych desek

e Pod obklady a dlazbu v koupelnach, kuchynich, na balkonech a plochych stfechach, pokud je
na posledni vrstvé rozprostren kifemicity pisek

e Pod tepelné izola¢ni desky na plochych stfechach

e InZenyrskych staveb, jako jsou dalnice, mostovky, tunely atd.

e 73kladd

e Starych asfaltovych pasl

e Polyuretanové pény

e Kovovych povrchi

TECHNICKA DATA

1. Vlastnosti vyrobku v tekuté formé

Forma: polyuretanovy prepolymer
Barvy: bila

Hustota: 1,42 kg/|

Viskozita: 20,000-22,000 mPa-s (pfi +23 °C)

2. Vlastnosti vytvrzené membrany

ProdlouZeni pfi pretrieni: >350 %
(EN-1SO 527)
Pevnost v tahu: >4 N/mm?
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(EN-1SO 527)

Tvrdost SHORE A: 78+2

Vodotésnost: 5atm

(DIN 1048)

Kapildrni nasdkavost: 0,01 kg/m?-h 05

(EN 1062-3, poZzadavek EN 1504-2: w < 0,1)

Paropropustnost: Sd=0,82m

(EN 1SO 7783-2, propustna, tfidal <5 m)

Pfilnavost: 2,0 N/mm?

(EN 1542, pozadavek na pruzné systémy bez provozu: 0,8 N/mm?)
Umélé opotrebeni: Vyhovuje (bez vzniku puchytd, prasklin ¢i odlupovani)
(EN 1062-11, po 2000 h)

Reakce na ohen: Eurotfida F

(EN 13501-1)

Provozni teplota: -40 °C az +90 °C

NAVOD K POUZITI
1. Priprava podkladu

Obecné plati, Ze podklad musi byt suchy (vihkost <4 %), Cisty, bez mastnot, uvolnénych ¢astic,

prachu atd.

1.1 Betonové podklady
VSechny existujici dutiny v betonu by mély byt pfedem vyplnény pomoci vhodnych
opravnych materiald.
Silné trhliny v podkladu je tfeba lokalné opatfit penetraci a po 2-3 hodinach (v zavislosti na
povétrnostnich podminkach) utésnit polyuretanovymi tmely FLEX PU-30 S nebo FLEX PU-
50S.
Betonové a jiné porézni povrchy s vlhkosti < 4 % je tfeba oSetfit specidlnim zakladnim
natérem PRIMER-PU 100 se spotfebou cca 200 g/m?.
Povrchy s vihkosti > 4 % by mély byt opatfeny specidlnim dvouslozkovym polyuretanovym
zékladnim natérem PRIMER-PU 140 se spotfebou 100-250 g/m?.

1.2 Hladké a nenasdkavé podklady
Hladké a nenasdkavé podklady stejné jako asfaltové potéry nebo staré hydroizolacni vrstvy
musi byt opatfeny zakladnim epoxidovym natérem na vodni bazi EPOXYPRIMER 500
fedénym vodou aZ do 30 % hmotnosti. Vyrobek se nanasi stétcem nebo valeckem v jedné
vrstvé. Spotfeba: 150-200 g/m?.

V zdvislosti na povétrnostnich podminkdch se ISOFLEX-PU 500 THIXO aplikuje do 24-48
hodin od naneseni penetrace, a to, jakmile klesne vihkost pod 4 %.

1.3 Kovové povrchy
Kovové povrchy by mély byt:
e Suché a Cisté.
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e Bez mastnoty, uvolnénych ¢astic, prachu, rzi, koroze atd., které by mohly zhorsit
pfilnavost.

Podklad je nejprve nutné upravit kartacovanim, trenim, piskovanim atd. a poté dikladné
odistit od prachu. Nasledné Ize na kovové podklady nanést zakladni antikorozni epoxidovy
natér EPOXYCOAT-AC v jedné ¢i dvou vrstvach. EPOXYCOAT-AC se nandasi pomoci valecku,
Stétce nebo stfikdnim. Druha vrstva ndsleduje po zaschnuti prvni vrstvy, nejpozdéji vsak
do 24 hodin. Spotfeba: 150-200 g/m?/vrstva.

Aplikace ISOFLEX-PU 500 THIXO by méla probéhnout béhem nasledujicich 24-48 hodin.

2. Aplikace — spotieba
Pfed nanasenim je doporuceno ISOFLEX-PU 500 THIXO mirné promichat, dokud neni vytvorena
homogenni smés. Je tfeba se vSak vyvarovat nadmérného michani, aby se zabranilo zachyceni
vzduchu v materidlu.

a) Celoplosnad hydroizolace

ISOFLEX-PU 500 THIXO se nanasi stétcem nebo valeckem ve dvou vrstvach. Prvni vrstva se
nanasi 2-3 hodiny po naneseni penetrace a v dobé, kdy je PRIMER-PU 100 jesté lepivy. Druha
vrstva se nanasi do kfize po 8-24 hodinach, v zavislosti na povétrnostnich podminkach.
Spotfeba: 1,0-1,5 kg/m? v zavislosti na typu podkladu.

V ptipadé starych, celoplos$né popraskanych podklad( se dirazné doporucuje vyztuzit ISOFLEX-
PU 500 THIXO pomoci 100 cm S$irokych péasd polyesterové plsti (60 g/m?). Pasy se musi
vzajemné prekryvat o 5-10 cm. Dvé aZ tfi hodiny po naneseni zakladniho natéru se aplikuje
prvni vrstva ISOFLEX-PU 500 THIXO v Sifce 100 cm, a jeSté za Cerstva se do ni polozi pas
polyesterové plsti. Stejny postup nanaseni se pouZije i na zbyvajici plochu. Poté se nanesou
dalsi dvé vrstvy ISOFLEX-PU 500 THIXO po celé plose podkladu.

SpotFeba: pfiblizné 2,00 - 2,25 kg/m? v zavislosti na typu podkladu.

b) LokdlIni hydroizolace trhlin

V tomto pfipadé se zakladni nadtér nanasi na podklad pouze podél trhlin v Sifce 10-12 cm. Dvé
az tfi hodiny po naneseni zdkladniho ndatéru se aplikuje prvni vrstva ISOFLEXPU 500 THIXO, a
jesté za Cerstva se do ni podélné poloZi 10 cm Siroky pas z polyesterové plsti (60 g/m?). Podél
trhlin se poté nanesou dalsi dvé vrstvy ISOFLEX-PU 500 THIXO, které vyztuz v podobé past
zcela zakryji.

Spotreba: pfiblizné 200-250 g/m délky trhliny.

c¢) Hydroizolace pod dlazbu

ISOFLEX-PU 500 THIXO se nanasi stétcem nebo valeckem ve dvou vrstvach na cely povrch. Mél
by byt lokalné vyztuZzen podél spar a spoju stén s podlahami poloZzenim 10 cm Sirokych past
z polyesterové plsti (60 g/m?) na prvni vrstvu, dokud je éerstvd. Podél trhlin se poté nanesou
dalsi dvé vrstvy ISOFLEX-PU 500 THIXO, které vyztuz v podobé pasl zcela zakryji.
Po naneseni posledni vrstvy, ktera je jesté Cerstvd se nanese kiemicity pisek (@ 0,3-0,8 mm),
ktery musi byt zcela suchy.
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SpotFeba kiemicitého pisku: cca 3 kg/m?. Po 24 hodinéch je tfeba odstranit pfipadné uvolnénd
zrna pomoci vysavace.

Obklady by mély byt upevnény vysoce ucinnym lepidlem modifikovanym polymerem, jako jsou
ISOMAT AK-22, ISOMAT AK-25, ISOMAT AK-ELASTIC a ISOMAT AK-MEGARAPID.

Naradi by se mélo Cistit rozpoustédlem SM-28, dokud je ISOFLEX-PU 500 THIXO jesté Cerstvy.

BALENI
ISOFLEX-PU 500 THIXO se dodava v kovovych nadobdch o velikosti 1 kg, 6 kg a 25 kg.

DOBA POUZITELNOSTI - SKLADOVANI
12 mésicl od data vyroby, za predpokladu skladovani v origindlnim neotevienim baleni, pfi teploté
mezi +5 °C a +35 °C. Chrarite pred primym slune¢nim zafenim a mrazem.

POZNAMKY

o V pfipadé nanaseni stfikanim stejné jako i pfi teplotach nizSich nez 10 °C lze fedit pouze
specialnim rozpoustédlem SM-28 az do 10 %.

o ISOFLEX-PU 500 THIXO neni vhodny pro styk s chemicky upravenou vodou v plaveckych
bazénech.

o Teplota béhem nanaseni a vytvrzeni produktu by méla byt mezi +5 °C a +35 °C.

o Teplota podkladu musi byt alespon 3 °C nad rosnym bodem, aby se zabranilo riziku kondenzace
par.

e Vlyrobek nanasejte ihned po otevieni nadoby a oteviené nadoby neskladujte.

e ISOFLEX-PU 500 THIXO je uréen pouze k profesionalnimu pouziti.

PRCHAVE ORGANICKE LATKY (VOCs)
Podle smérnice 2004/42/CE (pfiloha IlI, tabulka A), je maximalni povolené mnozistvi VOC pro
podkategorii produktu i, typ SB, 500 g/ (2010) pro produkt pfipraveny k pouziti.

ISOFLEX-PU 500 THIXO ptipraveny k pouziti obsahuje maximalné 500 g/I VOC.
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CE
2023
ISOMAT S.A.

17% km Thessaloniki — Ag. Athanasios
P.0. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Recko
18
2032-CPR-10.11
PoV €.: ISOFLEX-PU 500 THIXO/1866-01
EN 1504-2

Vyrobky na povrchovou ochranu
Natér

Propustnost CO,: Sd > 50 m
Paropropustnost: Tfida | (propustny)
Kapildrni nasdkavost: w < 0,1 kg /m?-h %>
Pfilnavost: > 0,8 N/mm?

Reakce na oheni: Eurotfida F

Nebezpecné latky v souladu s 5.3

Technické informace a pokyny uvedené v tomto technickém listu vychazeji ze znalosti a zkuSenosti naseho
Oddéleni vyzkumu a vyvoje a z vysledkd dlouhodobého pouzivani vyrobku v praxi. Doporuceni a navrhy tykajici
se pouziti vyrobku jsou poskytovany bez zaruky, protoZe podminky pfi aplikaci jsou mimo kontrolu nasi
spolecnosti. UZivatel je proto zodpovédny za vybér vyrobku vhodného pro zamyslené pouziti. Aktualni vydani
tohoto technického listu automaticky nahrazuje pfedchozi technické listy vztahujici se ke stejnému vyrobku. |
Vydani: 30. 6. 2023
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